OSB/3

La presente SCHEDA TECNICA ¢ stata redatta sulla base delle informazioni fornite da Kronospan.

PRODOTTO

-~ E*un pannello di scaglie orientate, con debole tenore di formaldeide della classe El; per utilizzazione -+
portante ad alte esigenze in ambiente umido secondo le esigenze della norma EN 300.

FORMATI E SPESSORI
Formati (inm) Spessori (imm)
2440x1220 0-8-9-10-11-12-15-18-22-25
2440x1197 6-8-9-10-11-12-15-18-22-25
2500x1250 6-8-9-10-11-12-15-18-22-25
2650x1250 12-15-18-22-25
2800x1250 12-15-18-22-25
3000x1250 12-15-18-22
5000x1250 12-15-18-22-25
5000x2500 12-15-18-22-25
5540x2500 18
CARATTERISTICHE FISICO — MECCANICHE
Norma di Unita di Spessore (min)
Caratteristiche riferimento misura 6-10 [>10-18 ]| >18-25
Lunghezza EN 324-1 mm +0,3
Tolleranza dimensionale Larghezza EN 324-1 mm
Spessore EN 324-1 mn/in + 0,8
Tolleranza di dirittura dei Iafi EN 324-2 mm/m 1,5
Tolleranza di squadratura EN 324-2 MPa 2
Resistenza a Asse principale EN 310 MPa 22 20 18
flessione Asse secondario EN 310 MPa 11 10 9
Modulo di elasticita Asse principale EN 310 MPa 3500
in flessione Asse secondario EN310 MPa 1400
Coesione interna EN 319 MPa 0,34 0,32 0,30
Coesione interna dopo bollitura EN 1087-1 MPa 0,15 0,13 0,12
Coesione interna dopo il fest ciclico EN 321 MPa 0,18 0,15 0,13
Rigonfiamento in 24 h EN317 % 15
Densitd EN 323 Kg/m? 660+10% | 630£10% |  550:%
Contenuto di umidita EN 322 % 5-12
Conducibilitd termica EN 12664 W(m= K) 0,13
Emissione di formaldeide EN 120 Classe i emissione El,
max 8 mg/100g
Indice di diffusione della fiamma EN 13501-1 83, 8 mmy/min
Reazione al fuoco EN 13501-1 Classe D-sl, d0
Cocfficiente di resistenza alla diffusione del EN 12524 L umido 30 n secco 50
vapore acqueo

CERTIFICAZIONE

il prodotto & conforme all’allegato ZA della norma EN 13986:2004.




European Panel Federation
Europaischer Holzwerkstoffverband
Fédération Européenne des Panneaux a Base de Bois

SCHEDA TECNICA

OSB (pannello a scaglie orientate)

Descrizione

L’OSB (Oriented Strand Board, pannello a scaglie orientate) ¢ un pannello tecnico a base di legno
costituito da scaglie incollate insieme con una resina sintetica che sono successivamente pressate in
diversi strati. Le scaglie degli strati esterni sono in generale orientate longitudinalmente rispetto alla
lunghezza del pannello, mentre le scaglie degli strati intermedi sono di solito ripartite trasversalmente.

Composizione

I tipi di legno utilizzato nella produzione dell’OSB includono sia il legno di conifere (abete, pino) che
qualche specie di latifoglia. Le scaglie di legno vengono tagliate tangenzialmente dai tronchi
scortecciati, mantenuti in posizione longitudinale rispetto alle seghe. La striscia di scaglie cosi
ottenuta ¢ larga 75 mm circa e si spezza quando viene trattata per produrre singole scaglie di
lunghezza 100 mm circa lungo la venatura e di larghezza compresa fra 5 ¢ 50 mm trasversalmente alla
venatura.

Dopo I’essiccazione, sulle scaglie viene spruzzato una colla a base di resine sintetiche. I tipi di resine
utilizzate comprendono le fenoliche (PF), le ureiche rinforzate con melammina (MUF) e le
poliuretaniche (PMDI), tutte resistenti all’'umidita. In Europa, € pratica comune utilizzare una
combinazione di colle, tipicamente resine poliuretaniche nel nucleo e resine ureiche negli strati
esterni. Cio ha il vantaggio di ridurre i cicli alla pressa, impartendo al tempo stesso un aspetto lucido
alla superficie del pannello.
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OSB SUPERFINISH® ECO, Type OSB/3 (EN 300)

WITHOUT SURFACE TREATMENT / BEZ POVRCHOVE UPRAVY /OHNE OBERFLACHENBEHANDLUNG

Property Unit Thickness / Tloustka /Dicke [mm]

i / Jednotka
/ Vlastnost / Charakteristik ' Einheit 6-10 | >10- <18

Test method /
18 - 25 | >25-32 | ZkuSebni postup

Tolerance on length and width
/ Tolerance délky a Sitky / mm (+/-) +3 EN 324-1
Toleranzen der Ldnge und Breite

Tolerance on thickness
/ Tloustkova tolerance / mm  (+/-) +0,3 EN 324-1
Toleranzen der Dicke

Squareness tolerance
/ Tolerance pfimosti bok(i / mm/m 2 EN 324-2
Toleranz _der Rechtwinkligkeit

Edge straightness tolerance
/ Tolerance pravouhlosti / mm/m 1,5 EN 324-2
Toleranz der Kantengeradheit

Moisture content ex-plant

o, -

/ Obsah vihkosti/ Gleichgewichtsfeuchte % 2-12 EN 322
Tolerance on the mean density / o
Tolerance hustoty / Rohdichtetoleranz %o +15 EN 323

Major axis /
Bending strength f;ivnsla%zasé 22 20 18 16
/ Pevnost v ohybu / Mingor axis / N/mm? 2 EN 310
Biegefestigkeit Vedlejsi osa / 11 10 9 8

Querachse
Modulus of Elasticity M/:‘V‘,’; 2’8‘;5/ 3500
(ME) / E-Modul v ohybu / o =7 N/mm? = EN 310
Biege-Elastizitdtsmodul Inor axis 1400

VedlejSi osa
Internal Bond (IB) 0,34 0,32 0,30 0,29 EN 319
/ Rozlupcivost / - )
Zugfestigkeit After boil test / N/mm= =
senkrecht zur po varném testu / 0,15 0,13 0,12 0,06 EN 1087-1
Plattenebene nach Kochpriifung
Th!ckness Swelling / Bobtnani v tloustce o 15 EN 317
/ Dickequellung

Formaldehyde content - class
/ Obsah formaldehydu — tfida / mg/100 g E1<0,03 ppm EN 717-1
Formaldehydgehalt —Klasse

1.1. Manufacturer identification / Identifikace vyrobce / Identifikation des Herstellers :
KRONOSPAN OSB, spol. s r. 0., Na hranici 6, 587 04 Jihlava, Czech Republic, Business ID 26936364
1.2. Contact data for product information / Informace k vyrobku / Informationen zum Produkt :
Phone: 00420 567 124 204, Green line: 00420 800 112 222, Fax: 00420 667 124 132, sales @kronospan.cz

Firma je zapséna v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil C, vlozka 19016. Spisové znacka Firm 11105/95.
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KRONOSPAN OSB, spol. s r. 0.

Na Hranici 6, 587 04 Jihlava, CZ

Tel.: +420 567 124 204, Fax: +420 567 124 235
IC /1d. N° 26936364, DI C / VAT N2 CZ26936364

Technical and Material Safety Data Sheet prodej@kronospan.cz, www.kronospan.cz

Product:
Oriented strand boards without surface treatment — OSB
SUPERFINISH ECO, type OSB/3 according to EN 300

1. Product information O: ; 3SUPERFINISH
1.1. Product identification

Multi-layer boards of flat chips (strands) of specified
shape and thickness. The outer layer particles are oriented parallel to the board lengthwise or
crosswise edge. The central layer particles may be oriented randomly or perpendicular to the
outside layer lamellas. Binding agents are polyurethane-based resin (MDI), the boards are flat-
pressed either non-sanded or sanded on both sides. The multi-layer boards comply with the
requirements concerning the surface roughness and low thickness tolerances. European
standard EN 300 defines the boards as load-bearing boards for use in humid conditions or for
special surface treatment.

‘Humid conditions’ is defined as service class 2 of EN 1995-1-1 which is characterised by
a moisture content in the material corresponding to a temperature of 20T and a relative
humidity of the surrounding air only exceeding 85% for a few weeks per year.

1.2. Manufacturer identification
KRONOSPAN OSB, spol. sr. o.
Na hranici 6
587 04 Jihlava
Czech Republic
Business ID 26 93 63 64

1.3. Contact data for product information
Phone 00420 567 124 204
Green line 00420 800 112 222
Fax 00420 667 124 132

2. Composition information of OSB SUPERFINISH ECO — type OSB/3
(Specified in kg/1 m® of OSB):

- Timber matter - 520 - 570 kg athro coniferous
- PMDI (polyurethane resin) - 18 - 20 kg (dry matter)

- Paraffin -7-9kg

- Water -301

Consumption of raw material corresponds to individual thickness classes of the boards.

3. Property information

3.1. Mechanical-physical properties
Properties are determined in accordance with the requirements of EN 300:
- Tensile strength perpendicular to the plane of the board — Internal Bond
- Bending strength
- Modulus of elasticity
- Swelling in thickness - 24 hours immersion

E 3 SUPERFINISH Page: 1/3
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Update: 17.5.2011

1393 — CPD - 0273



16

Nachfelgende Tabelle gibt die erforderiiche Plaftendicke bei Wirkung nur von Vertikallasten (z.8. Regal-
boden) ahne Scheibenwirkung als Zweifeldirager an. Die Durchbiegung in diesem Fall jst quf [/300

SRESSoR(

beschriinkt,
s » : o
Tsa S PO ATRGE  MIH L pLD _-
D
01,400 5,32 404 50 5,90 7,08 BAG . |9pd 08 1374
0.450 142 Jam 359 523 628, 7HR |89 04 (1222
0500 117 1204 -|260 401 -|5p4  |690 - 17,83 9,41 1098
0,550 087 {152 194 |30 512 626 70 853 994
D00 0,66 {116 148 2,30 400 572 . 6,51 781 2N
0625 058 102 131 208 3.5 549 24 748 874
0450 0,51 ng0 115 179 313 1520 " (5% 719 8,39
0700 o7\ a5 142 250, 450°) 555 6s6 (778
0750 0,57 0,73 115 2,02 1373 502 621|724
0,800 0,59 0,93 1,65 3,06 440 543 678
0833 j 052 0,82 145 270 359 500 4,30
0830 , 077 1,36 2,53 375 477 543
0900 ‘ngsoug/mﬂ 0,64 1,14 2,12 314 1425 4,82
0950 053 095 179 |66 3,80 4,30
1000 1 08l 152 226 4] 3,86
1,250 ) 074 111 157 2,39
VALSRL X o0 = CARICe IN KG Z0
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Kronospan Romania SRL Str. Strunga Mieilor 1 » Brasov « 500482
RO 6646680 + J08/207/1699
Capital social 273 865 962 RON integral varsat

kkronespim

Kronospan Romania SRL

Str. Strunga Mieilor 1 « Brasov » 500482

Tel. +40 268 408 700 - Fax +40 268 408 702

office.brasov@kronospan.ro » www.kronospan.ro

FISA TEHNICA | TECHNICAL SHEET

PLACI PORTANTE PENTRU UTILIZARE IN MEDIU UMED OSB3 Superfinish ECO /
LOAD-BEARING BOARDS FOR USE IN HUMID CONDITIONS OSB3 Superfinish ECO

Thickness range (mm) Test/
No. Property Unit >10 to >25t0 | >32to requirement

Crt. 6to10 <18 18 to 25 22 40 standard

Masa volumica kg/m? EN 323

1| Density +15 % 600 590 580 570 560 EN 300

Rezistenta la incovoiere - Sens longitudinal EN 310

2 Bending strength - Longitudinal Direction N /mm? =22 =20 =ilb il =18 EN 300

Rezistenta la incovoiere - Sens transversal 3 EN 310

3 Bending strength - Transversal Direction N/ mm =1 =10 =9 =5 =7 EN 300

Modul de elasticitate la incovoiere — longitudinal EN 310

4 | Modulus of elasticity in Bending — Longitudinal N/mm? 23500 [ =3500 | =3500 | 23500 | =3500 EN 300

Direction
Modul de elasticitate la incovoiere — transversal EN 310
5 | Modulus of efasticity in Bending — Transversal N/mm? 21400 | =1400 | =1400 | =1400 | =1400 EN 300
Direction

Coeziune internd 2 EN 319

6 Iriemal Bond N/ mm 20,34 =0,32 2030 | 2029 | 20,26 EN 300

Umflare in grosime 24 h i EN 317

7| Swelling in thickness —24 h . =l | w6 f sl | sk | =T EN 300
Toleranta la dimensiuni nominale - grosime EN 324-1

8 Thickness tolerances L 204 EN 300
9 Tolerantd la dimensiuni nominale - latime si lungime o 30 EN 324-1

Length and width tolerance ! EN 300
Toleranta a rectitudinii muchiilor EN 324-2

w Egde straightness tolerance mm/m e EN 300
Toleranta a perpendicularitaii EN 324-2

1 Squareness i 20 EN 300

Umiditate " EN 322

12 Moisture content . i EN 300

Emisia de aldehida formica Clasa E1 EN 120

13 Formaldehyde emission E1 Class g00g =4 EN 300
Coeziune interna dupa incercare la apa fierbinte 2 EN 1087-1

"\ Internal bond after boil test Nimm 015 | 01} 012 006 | 005 EN 300
4 | Reaclalatoo D-s2, d0 EN 13986

Reaction to fire

Consultati arhitectul sau proiectantul dumneavoastra in privin{a stabilirii solicitdrilor si utilizarii in acord cu standardele nationale sau
conform codurilor de proiectare pe baza valorilor date mai sus. Contactati departamentul nostru tehnic pentru detalii.

Consult your design engineer to establish applicable loadings and spans according to local standards or design codes using the above
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Production Manager,




